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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ).

 ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ.
Цель:

Формирование у студентов теоретических знаний и практических умений в области металлургических процессов,

протекающих при формировании сварного соединения, а также навыков расчетно- экспериментальной оценки

свариваемости сталей.

Задачи:

1) Овладение методами расчетов реакций межфазного взаимодействия при сварке.

2) Получение знаний в области металлургических процессов, протекающих при различных способах сварки

плавлением.

3) Приобретение основ знаний по свойствам сварочных шлаков и особенностям их взаимодействия с

металлическим расплавом сварочной ванны.

4) Получение знаний об особенностях взаимодействия газовой фазы с металлическим расплавом сварочной

ванны.

5) Овладение знаниями о металлургических процессах при кристаллизации металла шва и методиками оценки его

склонности к образованию горячих и холодных трещин.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Материаловедение

2.1.2 Химия

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ)

ПК-3: Определение необходимого состава и количества основных и сварочных материалов для производства

сварной конструкции любой сложности

ПК-3.3: Владеть навыком выбора марок основных и сварочных материалов с учетом их химического, структурно-

фазового состава, механических, сварочно-технологических свойств и стоимости

Результаты обучения: знание химического состава и свойств сварочных материалов и способы их реализации в различных

технологических процессах сварки,  умение выбирать сварочные проволоки, флюсы, защитные газы и газовые смеси и

управлять химическим составом металла сварного шва,  владениеметодами оценки технологических свойств металла

сварных швов.

ПК-6: Анализ качества выполнения сборочно-сварочных работ, условий работы оборудования для определения

необходимости проведения корректирующих мероприятий

ПК-6.2: Уметь выполнять анализ причин появления сварочных дефектов

Результаты обучения: умение выбирать способы предупреждения образования пор и 7 трещин; определять оптимальные

составы сварочных шлаков.

ПК-9: Контроль и регистрация технологических режимов и параметров сварки при разработке новых

технологических процессов

ПК-9.1: Знать средства и методики измерения технологических режимов сварки; влияние способов сварки, а также

конструкционных особенностей, энергетических и технологических параметров режима сварки на производительность и

качество сварных соединений

Результаты обучения: умение определять направление протекания окислительновосстановительных реакций в реакционной

зоне сварки; рассчитывать основность и химическую активность шлака; рассчитывать химический состав металла

сварного шва


